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ข้อก ำหนดฉลำกเขียว ผลิตภณัฑ์พลำสติกแปรใช้ใหม่ 
(Recycled plastics) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฉลำกเขยีว 
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวผลิตภัณฑ์พลำสติกแปรใช้ใหม่ 
(Recycled plastics) 

 
 

คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว 
อนุมัติ 

8 เมษำยน 2565 
 
 

ฉลำกเขยีว 
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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คณะอนุกรรมกำรเทคนิค คณะที่ 2 
(ผลิตภัณฑพ์ลาสติกแปรใช้ใหม่) 

 
ประธำนอนุกรรมกำร 

นายสักขี แสนสุภา      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
คณะอนุกรรมกำร 
 
นางสุนันทา พลทวงษ์     กรมควบคุมมลพิษ 
 
นายอศิรวรรธน์ โพธิพันธุ์     ส านักงานมาตรฐาน 

นางสาวพัชณี บุญเจริญ    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง     ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 

นางสาววารี จารุวัฒนายนต ์    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย 
 

รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ดร.ยศ บุญทองคง     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
ดร.วิชชุดา เดาด ์

 
นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์     สถาบันพลาสติก 
 
นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ     สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ 

นางสาวณัฎฐิณี เนตรอ าไพ    รีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
นางสาวสุเสวี อ่อนด า     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
นางสาวอรอนงค์ คุณานุภาพ 

 
 
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ดร.ฉัตรตรี ภูรัต   ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ดร.ถนอมลาภ รัชวัตร์     
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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวผลิตภัณฑ์พลำสติกแปรใช้ใหม่  

TGL-01-R3-22 
จัดท ำโดย 

คณะอนุกรรมกำรเทคนิคคณะที่ 2 
 
1. เหตุผล 

 
ปัจจุบันพลาสติกมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะพบเห็นอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ด้วยสมบัติที่ดีของพลาสติกส่วนมากมีความคงทนต่อ
สารเคมี ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน ท าให้พลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายนาน และมักจะถูกทิ้ง
เป็นขยะอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการตกค้างของพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ตามพ้ืนดินและใน
แหล่งน้ าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เกิดการอุดตันในท่อระบายน้ า 
การใช้พ้ืนที่ในการฝังกลบมาก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งมลภาวะทางสายตาท าลายทัศนียภาพ 
การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) และการใช้ซ้ า 
(Reuse) เป็นการจัดการที่ดีวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ในการน าพลาสติกกลับมา
หมุนเวียนใช้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น การก าหนดข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ เป็นการส่งเสริม
การน าพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตพลาสติกโดยผ่านกระบวนการแปรใช้ใหม่ 
ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ตกค้าง
อยู่ในสิ่งแวดล้อม และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
2. ขอบเขต  
 

“ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ ในข้อก าหนดนี้  ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ที่มีพลาสติกเป็น
ส่วนประกอบร้อยละ 50 หรือมากกว่า โดยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดัง
ตารางที่ 1” 
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ตำรำงท่ี 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ 

 

ทั้งนี้ ไม่รวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร ยา เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็น
ของเด็กเล่น และผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (disposable plastic product)  

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับที ่ กลุ่มผลิตภัณฑ ์ ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ 

1 
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและถนน 
(Construction and Road Materials) 

วัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบประจ าที่ หรือแบบ
เคลื่อนย้ายได้ เช่น ไม้เทียม รั้ว แบบหล่อ (formwork) วัสดุปูทางเดิน/ทางเท้า 

2 
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในงานการจราจร  
(Traffic Management Products) 

ป้ายสัญลักษณ์ เสากั้นการจราจร (bollard) ป้ายบอกทาง ป้ายหยุดรถ ป้ายจ ากัด
ความเร็ว  

3 
บรรจภุัณฑ์อาหารดบิท่ีมีเปลือก หรือ  
ไม่พร้อมบริโภค (Produce Containers)  

ภาชนะบรรจุส าหรับผลิตผลทางการเกษตรที่ยังไม่พร้อมบริโภค เช่น แผงไข่ไก่ ลังใส่
ผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานพร้อมเปลือก  

4 
ภาชนะท่ีไม่ใช้กับอาหาร (Non-food 
Containers) 

ขวดบรรจสุารซักล้าง ถังขยะ ถังรองรับขยะมูลฝอยระบบเคลื่อนที่ได้ (mobile 
garbage bin) แท่นรองรับสินค้า (pallets) 

5 อุปกรณ์ส านักงาน (Office Supplies) 
อุปกรณ์และภาชนะส าหรับใช้ในส านักงาน เช่น อุปกรณ์ใส่เครื่องเขียน (dispenser 
holders) ซองสอดพลาสติก ห่วงจับยึดส าหรับแฟ้ม (ring binders) 

6 
โภคภณัฑ์ (General household 
products) 

เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ถัง ไม้หนีบผ้า ไม้ที่แขวนเสื้อ ถาดใส่ของ ลิ้นชัก เก้าอี้ โต๊ะ 

7 
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานท าสวน  
(Horticultural supplies) 

อุปกรณ์ทุกชนิด และใช้ในกิจกรรมการท าสวน เช่น กระถางต้นไม้ ถาด ขอบสวน 
(garden edging) รถเข็นขนดิน ถงัหมักปุ๋ย (compost bins)  

8 
บรรจภุัณฑ์ชนิดอ่อน ฟิลม์ และแผ่นชนิด
อ่อน (flexible packaging, film, and 
sheeting)  

แผ่นพลาสติก แผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) อุปกรณ์ป้องกันต้นไม้ (tree 
protectors) ถุงพลาสติกใส่ขยะ ฟิล์มพลาสติกคลุมดิน (mulch film) 

9 ฟิล์มหด (Shrink Film) ฟิล์มหด ฟิลม์ส าหรับใช้งานหนัก  

10 
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานชลประทาน และงาน
การเกษตร (irrigation and agricultural 
equipment) 

ท่อระบายน้ า (stormwater pipes) ท่อและอุปกรณ์ที่เกีย่วข้องส าหรับขนส่งของเหลว
ความดันต่ า เช่น ท่อชลประทาน ท่อ/ฝาระบายน้ าทิ้ง เชือก แห อวน 

11 อื่นๆ แผ่นรองพรม ถาดรองกระบะ สิ่งทอ เช่น เสื้อผ้า พรม เส้นใย 
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3. บทนิยำม 

พลำสติกแปรใช้ใหม่ (Recycled plastic) หมายถึง พลาสติกที่ผลิตจากขยะพลาสติก (post-
consumer plastic) หรือ วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (post-industrial waste) โดย
ไม่ท าจากวัสดุที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือสารอันตราย หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 

วัสดุที่ผ่ำนกำรบริโภค (Post-consumer material) หมายถึง วัสดุที่ผ่านการใช้งานจาก
กิจกรรม ครัวเรือน พาณิชย์ อุตสาหกรรม และบริการโดยเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่ผ่านการใช้
งานจากผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย ทั้งนี้รวมถึงวัสดุที่ส่งคืนจากระบบขนส่งและกระจายสินค้า1 

วัสดุที่ยังไม่ผ่ำนกำรบริโภค  (Pre-consumer material) หมายถึง วัสดุ เหลือทิ้ งจาก
กระบวนการผลิตหรือแปรรูปภายในโรงงานอุตสาหกรรม (post-industrial waste) ทั้งนี้ไม่
รวมเศษวัสดุที่สามารถหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตเดิมที่
ก่อให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งนั้น2  

มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำย (Hazardous waste) หมายถึง มูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนด้วยสิ่งใด ๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่ เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ผลิตภัณฑ์พลำสติกที่ ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ ง (Disposable plastic product) หมายถึง 
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือใช้งานครั้งเดียว เช่น ถุงพลาสติกหิ้วรูปตัวยู 

ฟิล์มหด (Shrink Film) หมายถึง ฟิล์มพลาสติกที่ผ่านกระบวนการดึงในทิศทางหนึ่งหรือทั้ง
สองทิศทาง แล้วใช้ห่อรอบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ เมื่อถูกท าให้ร้อน ฟิล์มนี้จะหดตัวสู่มิติเดิม 
และรัดรอบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นั้น  

หนังสือรับรอง (Letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่
ออกโดยผู้ยื่นค าขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อก าหนดฉลากเขียว
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ 

ใบรับรอง (Certification) หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่
ได้รับการรับรองระบบงานจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ (Nation Accreditation 
Council, NAC) หรือสถาบันรับรองระบบ (Accreditation Body) ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
ของ IAF (International Accreditation Forum) 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

                                        
1 ร่าง มตช.9-2565 มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลและการประเมินความสอดคล้อง

และส่วนผสมรีไซเคิล-ข้อก าหนด ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
2
 ร่าง มตช.9-2565 มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลและการประเมินความสอดคล้อง
และส่วนผสมรีไซเคิล-ข้อก าหนด ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
4.1 ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดอย่างน้อยในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

4.1.1 กรณีมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รองรับ 

4.1.1.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
เกีย่วข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรอง 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรอง 

 
4.1.1.2 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการ
รับรอง  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลการทดสอบที่ เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะที่
ต้องการที่ก าหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นขอรับการรับรอง 

 
4.1.2 กรณีผลิตภัณฑ์ไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รองรับ ผลิตภัณฑ์

ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานระดับประเทศ
ที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ASTM หรือ JIS หรือ มาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น EN หรือ 
มาตรฐานระหว่างประเทศ  
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะที่ต้องการ
ที่ก าหนดในมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM หรือ JIS หรือ มาตรฐานระดับ
ภูมิภาค เช่น EN หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ  

 

4.1.3 กรณีผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรองฯ ไม่เข้าข่ายตาม ข้อ 4.1.1 ถึง ข้อ 4.1.3 
ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องน าผลิตภัณฑ์นั้นไปทดสอบคุณภาพ โดยเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่ท าจากพลาสติกใหม่หรือวัสดุประเภทอ่ืน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรองฯ นั้นต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า 
ผลิตภัณฑ์ฯ ที่น ามาเปรียบเทียบ จึงจะถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 4.1.4 
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารแสดงผลทดสอบคุณภาพที่เปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ที่ท าจากพลาสติกใหม่หรือวัสดุประเภทอ่ืน โดย
ความเหมาะสมของการเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่ท าจากพลาสติกใหม่
หรือวัสดุประเภทอ่ืน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการ
รับรองนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคใน
การอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 

 
4.2 กระบวนการผลิต การขนส่งและการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือโรงงานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่าน
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียที่เกิด

จากกระบวนการ ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต  

หมำยเหตุ กรณีผลิตภัณฑ์น าเข้าโรงงานต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
(ระบบบริหารงานคุณภาพ) และ ISO 14001 (ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม) 
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5. ข้อก ำหนดพิเศษ  

 
5.1 ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ต้องมีสัดส่วนขยะพลาสติก และ/หรือ วัสดุเหลือทิ้งจาก

กระบวนการผลิต ในพลาสติก เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้     

ตารางที่ 2 สัดส่วนของขยะพลาสติก และ/หรือ วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ในพลาสติก 

ล ำดับที ่ กลุ่มผลิตภัณฑ ์ ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ ์

สัดส่วนขยะพลำสติก และ/หรือ 

วัสดุเหลือทิ้งจำกกระบวนกำร

ผลิต ในพลำสติก 

(โดยน้ ำหนักพลำสติก) 

1 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและถนน 

(construction and road materials) 

วัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบประจ าที ่

หรือแบบเคลื่อนยา้ยได้ เช่น ไม้เทียม รัว้ แบบหลอ่ (formwork) วัสดุปู

ทางเดิน/ทางเท้า 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 

2 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานการจราจร  

(traffic management products) 

ป้ายสัญลักษณ์ เสากั้นการจราจร (bollard) ป้ายบอกทาง ป้ายหยุดรถ 

ป้ายจ ากัดความเร็ว  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 

3 
บรรจุภัณฑ์อาหารดิบที่มีเปลือก หรือ      

ไม่พร้อมบริโภค (produce containers)  

ภาชนะบรรจุส าหรับผลิตผลทางการเกษตรท่ียังไม่พร้อมบริโภค เช่น แผง

ไข่ไก่ ลังใส่ผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานพร้อมเปลือก  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 

4 
ภาชนะที่ไม่ใช้กับอาหาร (non-food 

containers) 

ขวดบรรจุสารซักล้าง ถังขยะ ถังรองรับขยะมูลฝอยระบบเคลื่อนที่ได้ 

(mobile garbage bin) แท่นรองรับสินค้า (pallets) 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 

5 อุปกรณ์ส านักงาน (office supplies) 

อุปกรณ์และภาชนะส าหรับใช้ในส านักงาน เช่น อุปกรณ์ใส่เครื่องเขียน 

(dispenser holders) ซองสอดพลาสติก หว่งจับยึดส าหรับแฟ้ม (ring 

binders) 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 

6 
โภคภัณฑ์ (general household 

products) 

เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ถัง ไม้หนีบผ้า ไม้ที่แขวนเส้ือ ถาดใส่ของใน

ลิ้นชัก เก้าอีพ้ลาสติก โต๊ะพลาสติก 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 

7 
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานท าสวน  

(horticultural supplies) 

อุปกรณ์ทุกชนิด และใช้ในกิจกรรมการท าสวน เช่น กระถางต้นไม้ ถาด 

ขอบสวน (garden edging) รถเข็นขนดนิ ถังหมักปุย๋ (compost bins)  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 

8 

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ฟิล์ม และแผ่นชนดิ

อ่อน (flexible packaging, film, and 

sheeting)  

แผ่นพลาสติก แผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) อุปกรณ์ป้องกันต้นไม้ 

(tree protectors) ถุงพลาสตกิใส่ขยะ ฟิล์มพลาสติกคลุมดิน (mulch 

film) 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 

9 ฟิล์มหด (Shrink Film) ฟิล์มหด ฟิล์มส าหรับใช้งานหนัก ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25  

10 

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานชลประทาน และงาน

การเกษตร (irrigation and agricultural 

equipment) 

ท่อระบายน้ า (stormwater pipes) ท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับ

ขนส่งของเหลวความดันต่ า เช่น ทอ่ชลประทาน ท่อ/ฝาระบายน้ าทิ้ง 

เชือก แห อวน  

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 

11 อื่นๆ แผ่นรองพรม ถาดรองกระบะ สิ่งทอ เช่น เส้ือผ้า พรม เส้นใย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 
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5.2 พลาสติกที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ต้องมีปริมาณโลหะหนัก

เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้  
1)  ปรอท ตะกั่ว และโครเมียม (+6) สารละไม่เกิน 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในวัสดุ

เนื้อเดียวกัน (homogeneous materials) 
2) แคดเมียม ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในวัสดุเนื้อเดียวกัน (homogeneous 

materials) 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนักในพลาสติก ตามวิธีทดสอบที่
ก าหนดในมาตรฐาน IEC 62321  หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณ
โลหะหนักในพลาสติกได้  

 
5.3   ต้องไม่ใช้สารเติมแต่ง (additive) ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ ดังนี้  

5.3.1 โลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ทองแดง  
5.3.2 Halogenated organic substances และ halogenated organic solvents 

เช่น fluoropolymer additives CFC HCFC HFC methylene chloride 
5.3.3 1,3 butadiene มีได้ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   
5.3.4   สารพทาเลต (phthalates) ได้แก่  

1) bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 
2) dibutyl phthalate (DBP)  
3) diallyl phthalate (DAP)  
4) n-butyl benzyl phthalate (BBP) 

5.3.5 PBB (polybrominated biphenyl)  
5.3.6 PBDE (polybrominated diphenyl ether)  
5.3.7 คลอโรพาราฟิน (chloroparaffins) ที่มี chain อยู่ในช่วง 10-13 คาร์บอน

อะตอม และมีองค์ประกอบของ chlorine มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 
5.3.8  โฟมพอลียูรีเทน (polyurethane foam) ทีผ่ลิตขึ้นจาก blowing agent ที่มี

อินทรีย์ฮาโลจิเนเตด ใช้เป็น blowing agent ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของ 
blowing agent อินทรีย์ฮาโลจิเนเตด 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าชนิดและปริมาณของส่วนผสมที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่นั้นมาจากขยะพลาสติก (post-
consumer plastic) และ/หรือ วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (post-industrial 
waste) เป็นไปตามข้อ 5.1 ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ   
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
ของบริษัทผู้ยื่นค าขอ และประทับตราส าคัญของบริษัท 
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5.3.9 สารที่ก าหนดใน Regulation (EC) No 1272/2008 ดังต่อไปนี้ 
1) H 350 (may cause cancer) 
2)  H 340 (may cause genetic defects) 
3) H 372 (causes damage to organs through prolonged or repeated 

exposure) 
4) H373 (may cause damage to organs through prolonged or 

repeated exposure) 
5)  H 360 (may damage the unborn child) 
6) H 361d (suspected of damaging the unborn child) 
7) H 341 (suspected of causing genetic defects) 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ใช้สารเติมแต่ง (additive) ที่
ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษ ข้อ 5.3 ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่  ซึ่ง
หนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต 
หรือ ผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นค าขอ และ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

 
5.4 สารที่ใช้เป็น blowing agent ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ ต้องมีค่า 

Ozone Depleting Potential (ODP) เท่ากับศูนย์ 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าสารที่ใช้เป็น blowing agent ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ มีค่า ODP เท่ากับศูนย์ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนาม
โดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอ านาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นค าขอ และประทับตราส าคัญของบริษัท 

 
5.5 ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่  
มอก. 1310 หรือ มีการระบุค าย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 
หรือ ISO 11469  

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของ
พลาสติกบนผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ส าหรับ
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบคุ าย่อบ่งบอกประเภท
ของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043-1 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองต้องลง
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นามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอ านาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นค าขอ และประทับตราส าคัญของ
บริษัท 

 

5.6 กรณีผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ที่ท าจากพลาสติก PVC ต้องมีการติดสัญลักษณ์ (logo) 
ห้ามเผา  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
กรณีผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ที่ท าจากพลาสติก PVC ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่น
หลักฐานและหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์มีสัญลักษณ์ (logo) ห้ามเผา ซึ่งหนังสือ
รับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้
มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นค าขอ และประทับตรา
ส าคัญของบริษัท  

 
5.7 บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ (ถ้ำมี)  

5.7.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องเป็นกระดาษที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
ตามข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือ ผ่านการ
ทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดพิเศษของข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับ
กระดาษนั้นๆ ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ (ยกเว้น ข้อก าหนดพิเศษเรื่องบรรจุภัณฑ์) 

  

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

บรรจุภัณฑ์กระดาษ ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียว
ส าหรับกระดาษชนิดนั้นๆ หรือ ยื่นผลการทดสอบที่เป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษ
ของข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับกระดาษชนิดนั้นๆ ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 

 
5.7.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอกประเภทของพลาสติก
ตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469  

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

บรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานและหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามี
สัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกที่ใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุ
เครื่องหมายบ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 
ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอ านาจลงนามข อง
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บริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นค าขอ 
และประทับตราส าคัญของบริษัท 

 
5.7.3 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่พลาสติกท าจาก PVC ผู้ผลิตต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อ

ได้ว่ามีการท าสัญลักษณ์ (logo) ห้ามเผาบนพลาสติกท าจาก PVC ซึ่งหนังสือ
รับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้ จัดการ หรือ ผู้ มีอ านาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่น
ค าขอ และประทับตราส าคัญของบริษัท 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่พลาสติกท าจาก PVC ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องหลักฐานและยื่น
หนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีการท าสัญลักษณ์ (logo) ห้ามเผาบนพลาสติกท าจาก PVC 
ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิต หรือ ผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นค าขอ 
และประทับตราส าคัญของบริษัท  

 
5.7.4 ต้องมีปริมาณโลหะหนักได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม (+6) ที่เกิด

จากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนในหมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บน
บรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

หมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ 
ผู้ผลิต/ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนัก ได้แก่ 
1) ทดสอบหาปริมาณปรอท ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624  
2) ทดสอบหาปริมาณตะกั่ว ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-1 หรือ ASTM D 3335 
3) ทดสอบหาปริมาณแคดเมียม ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-4 หรือ ASTM D 3335 
4) ทดสอบหาปริมาณโครเมียม (+6) ตามวิธีทดสอบ ISO 3856-5 

หรือ IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และ
โครเมียม (+6) ในหมึก สี หรือ เม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่
ติดบนบรรจุภัณฑ์ 
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5.8 มีแนวทางด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือจากการใช้ 
เช่น 

 มีระบบน ากลับ (Take-back System) ในกระบวนการผลิต เพ่ือน าวัตถุดิบเหลือใช้
ผลิตภัณฑ์หรือของสินค้าที่ถูกก าจัด ซึ่งยังสามารถใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการใหม่ 
เพ่ือลดการเหลือทิ้งให้มากท่ีสุด3 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และ
เอ้ือต่อการน าไปรีไซเคิลได้ง่าย หลังจากท่ีไม่สามารถใช้งานได้แล้ว 

 มีแผนหรือแนวทางในการรับซื้อซากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้า เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
3 http://www.oie.go.th/assets/portals/1/files/study_report/DevelopThaiIndustries_CircularEconomy.pdf  

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานแนวทางด าเนินการเพ่ือจัดการของเสีย พร้อมตัวอย่างการ
ด าเนินการตามแนวทางนั้น ๆ อย่างน้อย 1 แนวทาง  ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องลงนามโดย
กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นค าขอและประทับตราส าคัญของบริษัท 

http://www.oie.go.th/assets/portals/1/files/study_report/DevelopThaiIndustries_CircularEconomy.pdf
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6.  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025) หรือ ห้องปฏิบัติการที่เป็น
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบ (RR-203)  

6.1.2 ผลการทดสอบ  
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่

เทียบเท่ากับวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้แนบมาพร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ

ว่าวิธีทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุ
ในข้อก าหนดฉลากเขียว  

2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี (Method 
Validation) หรือความใช้ ได้ ของวิธี  ที่ ผู้ ยื่ นค าขอใช้ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบท่ีระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 

6.3 ค าประกอบใต้สัญลักษณ์เครื่องหมายฉลากเขียวต้องมีการระบุข้อความท่ีสอดคล้องกับการ
ทดสอบในข้อ 5.1 ดังตัวอย่างรูปที่ 1 ทั้งนี้ รูปแบบสัญลักษณ์เครื่องหมายฉลากเขียวและ
ค าประกอบใต้สัญลักษณ์เครื่องหมายฉลากเขียว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว   

 

 

   รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปแบบสัญลักษณ์เครื่องหมายฉลากเขียวและและการแสดงปริมาณพลาสติกแปรใช้ใหม่ 
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