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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับผลติภัณฑ์บรรจุภัณฑพ์ลำสติก 
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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับผลติภัณฑ์บรรจุภัณฑพ์ลำสติก 
(Plastic Packaging) 

 
คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรงำนฉลำกเขียว 

อนุมัติ 
31 มกรำคม 2565 

 
ฉลำกเขยีว 

สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
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คณะอนุกรรมกำรเทคนิค คณะที่ 105 
(ผลิตภัณฑบ์รรจุภัณฑ์พลาสติก). 

 
ประธำนอนุกรรมกำร 

นายสักขี แสนสุภา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  

อนุกรรมกำร 

นายอาศิรวรรธน์ โพธิพันธุ์ ผู้แทนจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   

ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง ผู้แทนจากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  
ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  แห่งประเทศไทย 
 
นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง         ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 
 
นางกวีนา ศรีวิโรจน์ ผู้แทนจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล 

นายกิตติ กิตติรุวรรธ์ เพ่ือสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
นางอรอนงค ์ คุณานุภาพ 
    

นายอภิภพ พ่ึงชาญชัยกุล ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก 
นายพรชัย แสงรุ่งศรี  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ผู้แทนจากบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด  
นายธรรศพงศ์ ฐิติหิรัญเมธี  (มหาชน) 

 
ดร.สวนิตย์ บุญญาสวุัฒน์ โกศลพิศิษฐ์กุล                    ผู้แทนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
   

 
นายโกเมธ ตันติจินดาภรณ์      ผู้แทนจากบริษัท SCG Chemicals Co., Ltd. 

นายธนาชัย ปิยะศรีทอง 
 
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ดร.ถนอมลาภ รัชวัตร์     
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ข้อก ำหนดฉลำกเขียวส ำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลำสติก 
(Plastic Packaging) 
(TGL-105-R1-22) 

จัดท ำโดย 
คณะอนุกรรมกำรเทคนิคฉลำกเขียวคณะที่ 104 

 
1. เหตุผล 

 
พลาสติกมีสมบัติที่เหมาะสมในการน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพราะเป็นวัสดุที่ขึ้นรูปง่าย น้ าหนักเบา 
แข็งแรง ทนทาน สามารถปรับแต่งสมบัติได้ตามความต้องการ สามารถเก็บรักษาสินค้าได้เป็นอย่างดี 
และสามารถใช้ทดแทนวัสดุอ่ืนที่มีราคาสูง หลายอุตสาหกรรมจึงน าพลาสติกมาประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวาง รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมให้น าพลาสติกมารีไซเคิลเพ่ือผลิตเป็นบรรจุ
ภัณฑ์จะเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบจากปิโตรเลียม  อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกอีก
ด้วย นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทนั้นมีการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกัน เช่น วัสดุประเภทเดียว 
(mono material) ที่เป็นวัสดุแปรใช้ใหม่ได้ (recyclable material) และวัสดุชีวฐาน (bio based 
material) เป็นต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติจะต้องมีการศึกษาสมบัติทางเคมีและลักษณะทางกายภาพของแต่ละ
วัสดุ เพ่ือการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดังนั้นข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก จึงเป็นการสร้างทางเลือกในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถลดภาระในการ
ก าจัดได้ และไม่มีสารที่เป็นอันตรายตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม 
 

2. ขอบเขต 
 
ข้อก าหนดฉลากเขียวฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ส าหรับใส่หรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ 
ทั้งนี้ไม่รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก OXO-degradable plastic  หรือสารอ่ืนๆ ที่ท าให้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ / แตกตัวได้ / ย่อยสลายได้  
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3. บทนิยำม 
 

3.1 บรรจุภัณฑ์พลำสติก (plastic packaging) หมายถึง สิ่งที่ใช้ใส่หรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ ท าจาก
พลาสติก เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรวบรวม ป้องกันและรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ มีความ
สะดวกในการขนส่ง และการเอื้อประโยชน์ทางด้านการตลาดและการอุปโภค 

 

3.2   พลำสติกแปรใช้ใหม่ (recycled plastic) หมายถึง พลาสติกที่ผลิตจากขยะพลาสติก (post-
consumer plastic) หรือ วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต (post-industrial waste) โดยไม่
ท าจากวัสดุที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือสารอันตราย 

3.3   พลำสติกใช้แล้ว (post-consumer plastic) หมายถึง วัสดุพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วจาก
กิจกรรมครัวเรือน พาณิชย์อุตสาหกรรม และบริการอ่ืนๆ เมื่อสิ้นสุดการใช้งานที่ไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ตามเดิมได้ รวมถึงวัสดุที่เกิดจากกระบวนการรับคืนจากการจัดจ าหน่าย 

3.4  วัสดุเหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิต (post-industrial waste) หมายถึง วัสดุเหลือใช้ หรือ ของ
เสียที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต หรือการแปรรูปภายในโรงงานก่อนถึงมือผู้บริโภค 
ยกเว้น ของเสียที่เสื่อมสภาพหรือปนเปื้อน ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานผู้ผลิตเอง 

3.5  วัสดุชีวฐำน (Bio based material) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบหลักคือสารที่ได้มา
จากสิ่งมีชีวิต (ชีวมวล)  

 3.6  วัสดุประเภทเดียว (mono material) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบเป็นวัสดชุนิด
พลาสติกหลักประเภทเดียวกันมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 โดยน้ าหนัก และสามารถน า
กลับไปรีไซเคิลเป็นวัสดุตั้งต้นประเภทเดิมได ้

3.7  วัสดุแปรใช้ใหม่ได้ (recyclable material) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่เมื่อใช้แล้ว 
สามารถน ากลับไป รีไซเคิลกลับมาเป็นวัสดุตั้งต้นเพ่ือน าไปผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยไม่
ก่อให้เกิดสารพิษหรือสารตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม เกินเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนี้ 

3.8    หนังสือรับรอง (letter for declaration of compliance) หมายถึง เอกสารรับรองที่ออก
โดยผู้ยื่นค าขอหรือผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษที่ระบุอยู่ในข้อก าหนดฉลากเขียวส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอ 

3.9    ใบรับรอง หมายถึง เอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับการรับรอง
ระบบงานจากสถาบันรับรองระบบงานของประเทศ (Nation Accreditation Council, NAC) 
หรือสถาบันรับรองระบบ (Accreditation Body)  ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของ IAF 
(International Accreditation Forum) 

3.10  ผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมกฎหมำย หมายถึง ผู้มีอ านาจลงนามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
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4. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 
4.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างดังตาราง

ที่1) หรือ ผ่านการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
หรือ มาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) หรือมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM JIS DIN EN เป็นต้น 

ตำรำงท่ี 1 ตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ 

มอก.655 เล่ม 1 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกส าหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอ
ลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทแลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน 

มอก.655 เล่ม 2 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกส าหรับอาหาร เล่ม 2 พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิ
คาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต 

มอก.655 เล่ม 3  ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกส าหรับอาหาร เล่ม 3 อะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-
สไตรีน และสไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ 

มอก.655 เล่ม 4 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกส าหรับอาหาร เล่ม 4 เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-
ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ 

มอก. 1027  ถุงพลาสติกส าหรับบรรจุอาหาร 

มอก. 1136 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร 

มอก. 2093  ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติกส าหรับอาหาร  

มอก. 2493 เล่ม 1 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับเตาไมโครเวฟ 

มอก. 2493 เล่ม 2 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับเตาไมโครเวฟ ใช้ครั้งเดียว  

มอก. 2504 กระสอบพลาสติกส าหรับบรรจุอาหาร 

มอก. 3022  ถุงพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับอุ่นไมโครเวฟ 
 

 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ  ผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับประเทศ 
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4.2 กระบวนการผลิต การขนส่งและการก าจัดของเสียจากกระบวนการผลิตต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือโรงงานที่ผลิตต้องเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

 
5. ข้อก ำหนดพิเศษ 

 
5.1 กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุ/สัมผัสกับอาหารต้องผ่านคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท าจาก

พลาสติก ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)  เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก  

 
5.2 กรณผีลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการใช้สอยต้องไม่ใช้โลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม

เฮกซะวาเลนซ์  
กรณี มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนมาจาก
วัตถุดิบ อนุญาตให้มีปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ที่เกิดจากการ
ปนเปื้อน รวมกันไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 
 
 
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ใบอนุญาตหรือหลักฐานว่ากระบวนการผลิต การขนส่ง และการก าจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ 
   ผลิตเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ หรือ 
2. ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงงานผู้ผลิต  
 
หมำยเหตุ กรณีผลิตภัณฑ์น าเข้าโรงงานต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (ระบบบริหารงานคุณภาพ) 

และ ISO 14001 (ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม) 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท าจากพลาสติก จาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และแนบหลักฐานผลการทดสอบที่ผ่านการทดสอบ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295)    



TGL-105-R1-22 

 8/15 
 

FM-401/03 
Rev.02/2562 

 

 

 
5.3 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้องไม่ใช้สารเติมแต่ง (additive) ดังนี้ 

1. OXO-degradable หรือสารอ่ืน ๆ ที่ท าให้พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ/แตกตัวได้/ ย่อย 
สลายได ้ 

2. สารหนู ทองแดง  
3. Halogenated organic substances แ ล ะ  halogenated organic solvents เ ช่ น

fluoropolymer additives CFC HCFC HFC methylene chloride  
4. 1,3-butadiene เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
5. คลอโรพาราฟิน (chloroparaffins) ที่มี chain อยู่ในช่วง 10-13 คาร์บอนอะตอมและมี

องค์ประกอบของ chlorine มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 
6. โฟมพอลียูรีเทน (polyurethane foam) ที่ผลิตขึ้นจาก blowing agent ที่มีสาร CFC HCFC 

และ HFC เป็นส่วนประกอบ 
7. สารที่ก าหนดใน Regulation (EC) No 1272/2008 ดังต่อไปนี้ 

1)  H350 (may cause cancer)  
2)  H340 (may cause genetic defects)  
3)  H372 (causes damage to organs through prolonged or repeated   exposure)  
4)  H373 (may cause damage to organs through prolonged or repeated  
     exposure)  
5)  H360 (may damage the unborn child)  
6)  H361d (suspected of damaging the unborn child)  
7)  H341 (suspected of causing genetic defects) 

 

 
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลการทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ ตามวิธีทดสอบที่ก าหนดในมาตรฐาน  IEC 62321
หรือวิธีทดสอบ ตามมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM หรือ JIS หรือมาตรฐานระดับภูมิภาคเช่น EN หรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศ 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ใช้สารเติมแต่ง (additive) ที่ก าหนดในข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.3 
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นค าขอและประทับตราส าคัญ
ของบริษัท 
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5.4 ต้องไม่ใช้สารหน่วงการติดไฟและพลาสติไซเซอร์ต่อไปนี้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
 Polybrominated biphenyls (PBB), 
 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), 
 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), 
 Butyl benzyl phthalate (BBP),  
 Dibutyl phthalate (DBP) 
 Diisobutyl phthalate (DIBP)  

กรณี เกิดจากการปนเปื้อน แต่ละชนิดต้องไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ าหนัก (1,000 mg/kg) 
 

 

 

5.5 กรณีบรรจุภัณฑ์เพ่ือบรรจุอาหาร เม็ดพลาสติกที่ใช้ (แบ่งตามประเภท) ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
5.5.1 ท าจากวัสดุประเภทเดียว (mono material) ที่ เป็นวัสดุแปรใช้ใหม่ได้ ( recyclable 

material)  

 
5.5.2 ท าจากวัสดุชีวฐาน (bio based material) อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก ของผลิตภัณฑ์ 

 
5.5.3. วัสดุแปรใช้ใหม่ (recycled material) ต้องท าให้บริสุทธิ์ใหม่ เหมือนสารตั้งต้นและมี

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุชนิดนั้นๆ ยกตัวอย่างกระบวนการ เช่น  

 Depolymerization คือการท าให้โพลิเมอร์ของพลาสติกท่ีเคยบรรจุอาหารแล้วแตกเป็น
โมเลกุลเล็ก ๆ คือเป็นโมโนเมอร์ หรือ โอลิโกเมอร์ หรือ 

 Purification ท าให้วัสดุที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นบริสุทธิ์ หรือ  

 Repolymerization น าสารเริ่มต้นมาโพลิเมอไรซ์ใหม่ หรือ 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลการทดสอบสารหน่วงการติดไฟและพลาสติไซเซอร์  โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน 
IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณสารต้องห้ามในชิ้นส่วนพลาสติกได้  

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์เพ่ือบรรจุอาหารท าจากวัสดุประเภทเดียว (mono 
material) ที่เป็นวัสดุแปรใช้ใหม่ได้ (recyclable material) ตามข้อ 5.5.1  

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นผลทดสอบ  Biomass-based plastic mass ratio requirement by C14 
measurement ตามมาตรฐาน ASTM D6866-05    
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 Chemical recycling  น าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วหรือเหลือใช้มาเข้า
กระบวนการเพ่ือเป็นสารตั้งต้นใหม่  หรือ 

 นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ใช้แล้วมาเข้า
กระบวนการเพ่ือเป็นสารตั้งต้นใหม่   

 
5.6 กรณีบรรจุภัณฑ์เพ่ือการใช้สอยผลิตภัณฑ์ต้องมีส่วนผสมของพลาสติกใช้แล้ว และ/หรือวัสดุเหลือใช้

จากกระบวนการผลิต ดังนี้ 
5.6.1 ส าหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็ง ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1) ต้องมีส่วนผสมของพลาสติกใช้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก 
2) ต้องมีส่วนผสมของวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนัก 
3) ต้องมีส่วนผสมของพลาสติกใช้แล้ว และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต รวมกันไม่น้อย

กว่าร้อยละ 35 โดยน้ าหนัก 
5.6.2 ส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อนและฟิล์มต้องประกอบด้วยพลาสติกใช้แล้ว และ/หรือ วัสดุเหลือ

ใช้จากกระบวนการผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ ดังตารางที่ 2 
 
ตำรำงที่ 2 สัดส่วนของพลาสติกใช้แล้วและ/หรือวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อนและฟิล์ม 

ชนิดของผลิตภัณฑ์ 
สัดส่วนของพลาสติกใช้แล้วและ/หรือ 

วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต 
(โดยน้ าหนักผลิตภัณฑ์) 

ถุงหูหิ้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ถุงพลาสติกสานขนาดใหญ่  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
กระสอบพลาสติก (woven sack) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ฟิล์ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

อ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองท่ีเชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์เพ่ือบรรจุอาหาร เป็นไปตามข้อ 5.5.3 
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5.7  ผลิตภัณฑ์ต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ มีการระบุตัวย่อบ่งบอก
ประเภทพลาสติก ตามมาตรฐาน ISO 1043หรือ ISO 11469 บนบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ 

 

5.8   บรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฉลากเขียว 

5.8.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้องท าจากเยื่อเวียนท าใหม่ (recycled pulp) อย่างน้อยร้อยละ 60 
โดยน้ าหนัก 

 
5.8.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องมีส่วนผสมของวัสดุแปรใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก 

และต้องมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สัญลักษณ์ส าหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือมีการระบุค าย่อบ่ง
บอกประเภทของพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469 

 
 
 
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าชนิดและปริมาณของส่วนผสมที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นไป
ตามข้อก าหนดพิเศษข้อ 5.6 ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นค าขอและประทับตราส าคัญ
ของบริษัท 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่ามีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ  ISO 1043 หรือ ISO 11469 
ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิต พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษท าจากเยื่อเวียนท าใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
โดยน้ าหนัก โดยหนังสือรับรองดังกล่าวต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
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5.8.3 หมึก สี หรือเม็ดสี ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่ติดกับบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่มีโลหะ

หนักเป็นส่วนผสม หากมีการปนเปื้อนยอมให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว 
แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์รวมกันไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก (≤100 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีส่วนผสมของวัสดุแปรใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก และมีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติกแปรใช้ใหม่ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรอง
ดังกล่าวต้องประทับตราส าคัญของบริษัท และลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทผู้ผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พร้อมทั้งส่งรูปถ่ายที่แสดงสัญลักษณ์บ่งบอกประเภทของพลาสติกบนบรรจุภัณฑ์ 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. หนังสือรับรองและผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 

ที่ออกให้โดยผู้ผลิตสี หรือ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
2. ผลการทดสอบปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์โดยทดสอบตามวิธีทดสอบท่ี 
   ก าหนดดังต่อไปนี้ 

2.1 ปริมาณปรอท ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-7 หรือ ASTM D 3624 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณปรอทได้  

2.2 ปริมาณตะกั่ว ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-1หรือ ISO 6503 
หรือ ASTM D 3335 หรือ IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณตะกั่วได้  

2.3 ปริมาณแคดเมียม ทดสอบตามวิธีทดสอบที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-4  หรือ ASTM D 3335 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณแคดเมียมได้  

2.4 ปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ ทดสอบตามวิธีทดสอบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISO 3856-5 
หรือ IEC 62321 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สามารถทดสอบหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ได้  
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5.9 มีแนวทางด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือจากการใช้งานบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกแล้ว เช่น 

 การออกแบบให้มีระบบน ากลับ (Take-back System) ในกระบวนการ เพ่ือน าวัตถุดิบเหลือใช้
ผลิตภัณฑ์หรือของสินค้าที่ถูกก าจัด ซึ่งยังสามารถใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการใหม่ เพ่ือลดการ
เหลือทิ้งให้มากท่ีสุด 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และเอ้ือต่อการ
น าไปรีไซเคิลได้ง่าย หลังจากที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว 

 มีแผนหรือแนวทางในการรับซื้อซากบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้า เป็นต้น  

 
6.  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรทดสอบและหนังสือรับรอง 

6.1 การทดสอบ 

6.1.1 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025) หรือ ห้องปฏิบัติการที่เป็นตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบ (RR-203)  

6.1.2 ผลการทดสอบ  
6.1.2.1  รายงานผลการทดสอบตามวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.1.2.2 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์ยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอ่ืนที่เทียบเท่า

กับวิธีที่ระบุในข้อก าหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
พร้อมกับผลการทดสอบ 
1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอว่าวิธี

ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อก าหนด
ฉลากเขียว  

 
 
 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นหลักฐานแนวทางด าเนินการเพ่ือจัดการของเสีย พร้อมตัวอย่างการด าเนินการตามแนวทาง
นั้นๆ อย่างน้อย 1 แนวทาง  ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นค าขอและประทับตราส าคัญ
ของบริษัท 
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2) เอกสารแสดงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี (Method Validation) 
หรือความใช้ได้ของวิธี ที่ผู้ยื่นค าขอใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กับวิธีทดสอบที่ระบุ
ในข้อก าหนดฉลากเขียว 

6.1.2.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 

6.2 หนังสือรับรองว่าเป็นไปตามข้อก าหนดฉลากเขียว 
6.2.1 ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
6.2.2 ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามตามกฎหมายและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกส าหรับอาหาร  เล่ม 1 พอลิเอทิลีน  
พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน 
มาตรฐานเลขที่ มอก. มาตรฐานเลขที่  655 เล่ม 1 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกส าหรับอาหาร เล่ม 2 พอลิไวนิลคอลไรด์ พอลิ
คาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต มาตรฐานเลขที่ มอก. 655 เล่ม 2 ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกส าหรับอาหาร เล่ม 3 อะคริโลไนไทรล์ - บิวทะ
ไดอีน - สไตรีน และสไตรีน - อะคริโลไนไทรล์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 655 เล่ม 3 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกส าหรับอาหาร เล่ม 4 เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ 
ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 655 เล่ม 4 ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ถุงพลาสติกส าหรับบรรจุอาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 1027 ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก.1136 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติกส าหรับอาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 
2093 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับเตาไมโครเวฟ : ส าหรับการอุ่น เล่ม 1 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2493 เล่ม 1 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  บรรจุอาหารส าหรับเตาไมโครเวฟ ส าหรับการอุ่นครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 2493 เล่ม 2 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระสอบพลาสติกส าหรับบรรจุอาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก. 2504  
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ถุงพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับอุ่นในไมโครเวฟ มาตรฐานเลขที่ มอก. 3022 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European parliament and of the council of 16 December 
2008. (2008). classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending 
and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 
1907/2006. Official Journal of the European Union. 31.12.2008, L 353/1- L 353/1355 

 
 


